IPOC 155 EN
Zusammenfassung

Stahlkonstruktionen werden in zunehmendem Malf auch durch Pulverbeschichtungen vor
Korrosion geschutzt. Neben einem UV-Schutz- und barrierewirksamen Decklack bestehen
solche Systeme auch aus einer Grundierung bzw. Verzinkung, die den Substratkorrosions-
schutz sicherstellen soll. Bei der Kombination dieser Schichten entstehen technische und
wirtschaftliche Probleme, so dass das vorliegende Projekt bevorzugt darauf abzielte, das
Potenzial der eher ungewthnlichen Kombination aus einem Pulver-Decklack (PDL) und einem
(optimierten) Flussig-Zinkprimer (FZP) auszuloten und ggf. anzuheben. Daneben sollten auch
neue Pulver-Zinkprimer (PZP) erprobt werden

Daher erfolgten im ersten Schritt Formulierungsversuche zu aussichtsreichen PDL, PZP und
FZP. Fir erstere wurde nach Marktrecherche und -beschaffung aus mehreren Kandidaten
nach eingehender Prifung ein anorganisches UV-Schutz-Pigment ausgewahlt. PZP wurden
hinsichtlich des Zinkpigmentgehaltes und der Restzusammensetzung modifiziert und gegen
Referenzsysteme geprift. FZP wurden neu unter konzentrationsvariierendem Einsatz eines
alternativen Zinkpigments sowie unter Zusatz von entliftenden Additiven formuliert und
hinsichtlich ihrer Korrosionsschutzeigenschaften sowie der Kompatibilitét mit Gberapplizierten
PDL-Referenzsystemen gepruft.

Im zweiten Schritt sollten die erhaltenen Ergebnisse genutzt werden um eine weitere
Anpassung der Primer an die Decklacke sowie eine Optimierung der Korrosionsschutzwirkung
der Zinkprimer zu erreichen. Die Uberraschende Insolvenz einer der beiden ausfihrenden
Forschungsinstitute verhinderte jedoch, dass der Projektverlauf im vorgesehenen Umfang
fortgesetzt werden konnte. Daher musste sich die Optimierung auf die FZP und deren
Vergleich mit den im ersten Schritt erzeugten Systemen beschranken, die sowohl isotherme
als auch thermozyklische Wassereinwirkung sowie thermozyklisch-elektrolytische Bean-
spruchung beinhaltete.

Durch Vergleich der hieraus erhaltenen Detektionsergebnisse aller FZP des ersten und
zweiten Schrittes konnten im dritten Schritt Rlckschliisse auf die Erfolgsaussichten kinftiger
Modifizierungen von FZP gezogen werden, die u.a. eine Reduzierung des Zinkgehalts solcher
Formulierungen unter Einsatz von speziellen Zinkpigmentkombinationen bei gleichzeitiger
Verbesserung der Korrosionsschutzwirkung in Aussicht stellen. Weiterhin wurde das Potenzial
wasserbasierter FZP ausgelotet; dem beim ersten Formulierungsansatz bestehenden
Problem einer ungenugenden Filmhomogenitdt konnte durch Zusatz eines Benetzungs-
additivs wirksam begegnet werden.

Obwohl der eigentliche Projektfokus — die Auslotung des Potenzials alternativer Pulver-
beschichtungen fir Stahlkonstruktionen — aufgrund der Insolvenz eines Projektpartners
wahrend der Projektlaufzeit nur teilweise bearbeitet werden konnte, lieferten doch die breit
angelegten Untersuchungen zu alternativen FZP-Formulierungen wichtige Erkenntnisse und
Ansatzpunkte zur 6kologischen und 6konomischen Modifizierung von FZP, die auch als
Korrosionsschutzschicht unter Pulverdecklacken eingesetzt werden konnten. Daher wurde
das Projektziel teilweise erreicht.
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